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Presentation points: პრეზენტაციის საკითხები:

Context

ძირითადი მოვლენების ქრონოლოგია მე–17 
საუკუნიდან 2022 წლამდე

გადახურვის დაზიანების შედეგად 
გამოწვეული პრობლემები და მაგალითები

2021–2022 წლის ჩარევების 
შემდგომი პრობლემები და დოკუმენტაციის 

ხარვეზები

ჩვენი ჯგუფის მიდგომები, მეთოდოლოგია და 
პრინციპები, 2023 წლის აპრილსა და მაისში 

შესრულებული სამუშაოების შეჯამება;
მდგომარეობისა და ორიგინალი ტექნოლოგიის 

კომპლექსურობა 

მიმდინარე და სამომავლო სამუშაოები

კონტექსტი

Chronology of the main events and 
interventions from 17th century up to 2022

Results caused by roof failure

Issues revealed in the documentations and 
interventions undertaken in 2021-2022

Our team’s approach, methodology, principles 
and works undertaken in 2023 April and July;

Summary of the wall painting condition 
phenomena; 

Complexity of the original technology

Work in progress



კონტექსტი

Context



✓ ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი
✓ Church of the Nativity of the Virgin Mary

✓ წმ. გიორგის სახელობის ტაძარი
✓ Church of St George

გელათის სამონასტრო კომპლექსი
Gelati Monastery Complex

✓ წმ. ნიკოლოზის ტაძარი 
✓ Church of St Nicholas

✓ აკადემია
✓ Academy 

✓ სამრეკლო
✓ Bell tower

✓ კარიბჭე
✓ Entrances



ღვთისმშობლის 
სახელობის ტაძარი, 
გელათი

Gelati, 
Church of 
the Nativity of
the Virgin Mary

წმ. გიორგის სახელობის 
ტაძარი
Gelati, 
Church of St. George

1565/69-1583

XIII

კედლის მხატვრობის ადგილები და თარიღები 
Locations and dates of wall paintings 



ძირითადი მოვლენების ქრონოლოგია 
მე–17 საუკუნიდან 2022 წლამდე

Chronology of the main events and interventions 
from 17th century up to 2022



1650-1651
სახურავი

დაფარული
იყო მეტალის
ან სპილენძის
ფირფიტებით

1771
ხის
სახურავი

მე-20 

საუკუნედან
მოყოლებული
2015-19 
წლამდე
სახურავი
გადახურული
იყო თუნუქით

მე-17 საუკუნე მე-18 საუკუნე მე-20 საუკუნე 2014-2015 2019

გელათის სამონასტრო კომპლექსის მოვლენათა ქრონოლოგია მე–17 საუკუნიდან 2019 წლამდე
Gelati Monastery Complex Chronology of events from 17th century up to 2019

2010-2014

1985 - 87
მოზაიკისა და

კედლის
მხატვრობის
კონსერვაცია

კარლო ბაკურაძისა
და მისი ჯგუფის

მიერ

1980-81
მინაშენების
მხატვრობის
კონსერვაცია

წმ გიორგის ეკლესიის
მხატვრობის
კონსერვაცია

2003-2004

2003-2004 (GACC)

გელათის მონასტრის 
ღვთისმშობლის 

ტაძრის ნართექსის 
და ეგვტერების 

ფრესკების 
დიაგნოსტიკური 

კვლევა და პირველი 
რიგის 

საკონსერვაციო 
სამუშაოების 

დაგეგმვა

2008 (GACC)
კედლის

მხატვრობის
წინასწარი

დიაგნოსტიკური
შესწავლა 

(რეაბილიტაციის
პროექტის
ნაწილი) 

2008 (GACC)
გელათის

სამონასტრო
კომპლექსის

რეაბილიტაციის
პროექტიშპს
ქართული

მემკვიდრეობა
(პროექტი მოიცავს

არქიტექტურას,არქე
ოლოგია, კედლის

მხატვრობა, 
ხელოვნების

ისტორია)

2008

2010-11 (TSAA +SUPSI)
გელათის წმ. მარინეს

ეკვერის კედლის
მხატვრობის

დიაგნოსტიკური შესწავლა

სამხრეთ შვეიცარიის
გამოყენებითი მეცნიერების

უნივერსიტეტი და
თბილისის სახელმწიფო

სამხატვრო აკადემია

2010 

წმ გიორგის სახელობის 
კედლის მხატვრობის 

კონსერვაცია

2013-14 (GACC)

გელათის 
ღვთისმშობლის 

ტაძრის წმ. 
მარინეს 

ეგვტერისა და 
სამხრეთ კარიბჭის 

ფრესკების 
გადაუდებელი 
საკონსერვაციო 

სამუშაოები

2014-15 (GACC)

გელათის 
ღვთისმშობლის 

ტაძრის გუმბათის 
მხატვრობის 

დიაგნოსტირება და 
კონსერვაცია

2015
გუმბათის სახურავი შეიცვალა ხელნაკეთი წითელი
კრამიტის მოჭიქული ფილებით. 

2016
დასავლეთ მკლავის სახურავი შეიცვალა ხელნაკეთი
წითელი კრამიტის მოჭიქული ფილებით

2016-2017
ჩრდილოეთი და შემდეგ სამხრეთი მკლავების
სახურავი შეიცვალა ხელნაკეთი წითელი კრამიტის
მოჭიქული ფილებით

2018
სამხრეთ მკლავის სახურავის კრამიტით შეცვლა

2019
მინაშენების სახურავები შეიცვალა თეთრი
ქარხნულად დამზადებული მოჭიქული კრამიტით

2019 (GACC)

გელათის 
ღვთისმშობლის 

ტაძრის ჩრდილოეთიი 
მკლავის მხატვრობის 

გადაუდებელი 
გამაგრება



გელათის სამონასტრო კომპლექსის მოვლენათა ქრონოლოგია მე–17 საუკუნიდან 2019 წლამდე
Gelati Monastery Complex Chronology of events from 17th century up to 2019

1650-1651

Roof covered 

with Iron or 

Copper sheets

1771

The roof was

wooden

2015

The roof of the Dome was replaced with

RED handmade clay tiles.

2016

The roof of the West Arm was replaced 

with RED handmade clay tiles.

2016-2017

The roof of the North Arm and then 

South Arms were replaced with RED 

handmade clay tiles.

2018

The roof of East Arm and Stores were 

replaced with clay tiles.

2019

The roof of the all Annexes were 

replaced by white cast (Factory-based) 

ceramics

20th  century 

The roof was 

covered with tin 

sheets until 

2015-2019

17th century 18th century 20th century 2015-2019

1985–1987

Conservation  of 

Mosaics and wall 

paintings – by 

Karlo Bakuradze, 

lado Gurgenadze, 

Guram Cheishvili, 

Amiran Goglidze 

and his team

1980-81

Conservati on of wall 

paintings (Gradoc of 

Northern Annexes)

Conservation of St. 

George’s wall 

paintings

2000 - 2010

2003-2004

Diagnostic study 

of the narthex 

and paintings of 

the Church of 

the Mother of 

God of Gelati 

Monastery and 

planning of the 

first line of 

conservation 

works

2008

Preliminary 

diagnostic study 

of the wall 

paintings

(Part of

Rehabilitation 

project)

2008

Gelati Monastery 

Complex 

Rehabilitation 

project

Ltd Georgian 

Heritage 

(project Includes  

Architecture,

archaeology, wall 

paintings, art 

history)

2017

Visible deterioration of the façade of the West Arm (based 

on images)

2018

Visible deterioration of the façade and interior of the North 

Arm and façade of the South Arm (based on images)

2019

Emergency interventions on wall paintings of the North Arm

2020 February-March

Alarming condition of the façade and interior of the West 

Arm – on-going water infiltration and loss of paintings 

Deterioration of the roof tiles

(white) on the Annexes.

2014-20152010-2014

2010-11 (TSAA +SUPSI)

Diagnostic study of the wall 

paintings at St Marine 

Chapel 

TSAA and SUPSI

2010 

Wall painting conservation of St 
George’s Church

2013-14 (GACC)

Emergency 
Stabilisation of the 
wall paintings at St 

Marine’s Chapel and 
South Entrance

2014-15 

(GACC)

Diagnostic 
studies and 

conservation of 
the wall 

paintings at the 
dome

2019 (GACC)

Emergency 
Stabilisation of the 

wall paintings at the 
North arm of the 

Main Church

2019



გადახურვის დაზიანების შედეგად 
გამოწვეული პრობლემების მაგალითები

Examples of the results caused by roof failure



გელათის მონასტერი რეაბილიტაციამდე

Gelati Monastery before rehabilitation

გელათის მონასტერი რეაბილიტაციის შემდეგ

Gelati Monastery after rehabilitation

ფოტო / Image
2007

ფოტო / Image
2020



სახურავის რეაბილიტაცით 
გამოწვეული პრობლემები 

ფასადსა და კედლის 
მხატვრობაზე

Issues of wall paintings and 
façades caused due to the 

roof rehabilitation 

ფოტოები აღებულია:  

Source: Monitoring report 
of Cultural heritage agency, 
May, June 2020

June June

June June

FebruaryFebruary

Source: N. Kuprashvili

ფოტო ნ. კუპრაშვილი



ტენის შემცველი ლაქის ზრდის პროცესი - წყლის ინფილტრაციის მიმდინარეობა
Expanding process of moisture containing stain – on-going water infiltration

April June August

April June August

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior



2017 December 2023 April

კედლის მხატვრობის მდგომარეობა 2017 და 2023 წლებში
Wall painting condition in 2017 and 2023



2017 December

კედლის მხატვრობის მდგომარეობა 2017 და 2023 წლებში
Wall painting condition in 2017 and 2023

2017 December 2023 July



კედლის მხატვრობის მდგომარეობა 2017 და 2023 წლებში
Wall painting condition in 2017 and 2023

2017 December 2023 April



კედლის მხატვრობის მდგომარეობა 2017 და 2023 წლებში
Wall painting condition in 2017 and 2023

2017 December

2023 April2020 March2017 December



ჩვენი საკონსერვაციო ჯგუფის გარკვეულ წევრთა თანაავტორობით შესრულებული 
გელათის მონასტრის მდგომარეობის ანგარიშები (2020-2022) 

Gelati Monastery Condition Reports undertaken by some of our team members between 2020 and 2022 



სექტემბერი 2021

გელათის
ღვთისმშობლის შობის
ტაძრის გარემო
პირობების
მონიტორინგის
ანალიზი

05.12.2020 –

18.09.2021

Environmental 

Monitoring report of 

the Main church

05.12.2020 –

18.09.2021

მარტი March 2021 

მარტი 2021

გადაუდებელი
ჩარევის ტესტები
ჩატარდა
დასავლეთ
მკლავის (თაღის) 

კედლის
მხატვრობაზე, 

მთავარი
ეკლესია.

Emergency 

Interventions at 

the West arm of 

the main church

ივნისი 2021

პირველი საერთაშორისო მისია
გელათში: მთავარი ტაძრის
გადახურვის კვლევა. 

დასავლეთ მკლავის კედლის
მხატვრობის კვლევა და
გადაუდებელი ჩარევის
ტესტები.

The 1st International mission:

Research of the roofing. 

 

Research and emergency 

intervention treatment trials of 

the wall paintings at the west 

arm of the main church.

სექტემბერი 2021

მე-2 საერთაშორისო
მისია გელათში: 

მთავარი ტაძრის
დასავლეთი
მკლავის
მხატვრობის
გადაუდებელი
ჩარევის შეფასება და
ჩარევეის
გაგრძელება. 

The 2nd International 

mission: 

Assessment of the 

emergency 

treatment trials for 

the wall paintings 

and continuation of 

the work.

November 2021

The 3rd International mission in 

Gelati: Research of all arms of the 

main church and remedial treatments 

(west arm).

6 – 12 November 2021 

Investigations on the structural 

hygrometric and micro- environmental 

state aimed at safeguarding the 

internal wall paintings

ივნისი June 2021 სექტემბერი September 2021 ნოემბერი November 2021 მაისი May 2022

მაისი May 2022

ჰიგრომეტრული კვლევა 

Hygrometric Investigation

დასავლეთი მკლავის
სახურავის მოხსნა

Removal of the West arm roof

მაისი -ივნისი May – June 

2022

მთავარი ტაძრის დასავლეთი
მკლივის მხატვრობის
კონსერვაცია-რესტავრაცია

Conservation-restoration of 

the West arm wall paintings

ნოემბერი 2022

ჰიგრომეტრული კვლევა

Hygrometric Investigation

ნოემბერი 2022

მხატვრობის ტექნოლოგიის
კვლევა

investigation of the wall 

painting technology

ივლისი - სექტემბერი July - September 2022

ივლისი - სექტემბერი

July - September

2022

მთავარი ტაძრის
მხატვრობის
კონსერვაცია-
რესტავრაცია

Conservation-

restoration of wall 

paintings.

გელათის სამონასტრო კომპლექსის მოვლენათა ქრონოლოგია 2021 – 2022 წლები
Gelati Monastery Complex Chronology of events 2021-2022 years

ნოემბერი November 2022

Wall Painting conservation processes and hygrometric studies 

(given in green boxes) were organised by ASSOCIAZIONE GIOVANNI 
SECCO SUARDO.



2021–2022 წლის ჩარევების
შემდგომი პრობლემები და დოკუმენტაციის ხარვეზების 

მაგალითები

Issues revealed in the 2021-2022 interventions and documentations



2017 December 2023 April

Amonium Oxalate

Diammonium Phosphate (DAP)

საკონსერვაციო ჩარევების და 
ტესტირებების (2021-22) მაგალითები 

სხვადასხვა მასალის გამოყენებით

Examples of remedial interventions and 
trials (2021-22) using various materials

Example of treatment (2021-22) using Ammonium 
Oxalate; Photo: 2023 

Example of treatment (2021-22) using DAP;
Photo: 2023 

Distilled water salt extraction



ფერწერული ფენის გამაგრების დროს დაკარგული ფრაგმენტები და
დღევანდელი მდგომარეობა

Paint loss after re-adhesion of the pictorial film VS current condition

Images from:  REPORT ON THE STATE OF CONSERVATION OF THE 
GELATI MONASTERY WORLD HERITAGE PROPERTY, 
GEORGIA Mission of 22 – 28 June 2021

კონსოლიდირებული ადგილის აჟამინდელი 
მდგომარეობა, მარილებითა და ფერწერის ცვენის 

ლოკაციების მითითებით, ივლისი 2023
Condition of the treated areas today with salt efflorescence 

and further losses, July 2023

Before paint consolidation
ფერწერის გამაგრებამდე
2021

After paint consolidation
ფერწერის გამაგრების შემდეგ
2021



ფერწერული ფენის გამაგრების დროს დაკარგული ფრაგმენტები, 2021

Paint loss after re-adhesion of the pictorial film, 2021

Images from:  REPORT ON THE STATE OF CONSERVATION OF THE GELATI MONASTERY 
WORLD HERITAGE PROPERTY, 
GEORGIA Mission of 22 – 28 June 2021

Before paint consolidation, 2021
ფერწერის გამაგრებამდე, 2021

After paint consolidation, 2021
ფერწერის გამაგრების შემდეგ, 2021

Condition of treated area, further 
paint losses, July 2023
კონსოლიდირებული 
ადგილები, ფერწერის 
შემდგომი დანაკარგები, 
ივლისი 2023



დღევანდელი მდგომარეობა , გამომარილება ფერის დაზიანება
ივლისი, 2023

პოლივინილ ალკოჰოლით 
ფერის გამაგრებამდე

პოლივინილ ალკოჰოლით 
ფერის გამაგრების შემდეგ

კედლის მხატვრობა ჩარევამდე და ჩარევის შემდეგ (2021–2022)
VS დღევანდელი მდგომარეობა (ივლისი, 2023)

(2021–Wall painting before and after treatments (2021-2022) VS current condition (July, 2023)

Current state, Salt efflorescence, paint 
deterioration July 2023

Image by incident light Image by raking light



2017 December 2023 April

გელათის ,,ღვთისმშობლის შობის“ სახ. ტაძრის, დასავლეთ მკლავის კამარის XVI ს. კედლის მოხატულობის 
საკონსერვაციო - სარესტავრაციო სამუშაოთა ანგარიში, 2022

Condition today,Salt efflorescence July, 2023

დღევანდელი მდგომარეობა, გამომარილება 
ივლისი, 2023Before treatment / ფოტო კონსერვაციამდე After treatment / ფოტო კონსერვაციის შემდეგ

კედლის მხატვრობა ჩარევამდე და ჩარევის შემდეგ (2021–2022)
VS დღევანდელი მდგომარეობა (ივლისი, 2023)

(2021–Wall painting before and after treatments (2021-2022) VS current condition (July, 2023)



გამომარილება / Salt efflorescence
გამაგრებული ადგილის აქერცვლა/ Flaking of the 
consolidated area
ივლისი, 2023   /  July, 2023

კედლის მხატვრობა ჩარევამდე და ჩარევის შემდეგ (2021–2022)
VS დღევანდელი მდგომარეობა (ივლისი, 2023)

(2021–Wall painting before and after treatments (2021-2022) VS current condition (July, 2023)

Paint layer consolidation, documentation in 
December, 2021



16 November 2022, Pulieri's Mission report of 15 
July to 23 September 2022

ICOMOS PRINCIPLES FOR THE PRESERVATION AND 

CONSERVATION/RESTORATION OF WALL PAINTINGS
(2003)



რესტავრაციამდე,
19 ივნისი 2020
Before restoration, 
June 19, 2020

რესტავრაციის შემდეგ, 
23 სექტემბერი 2022
After restoration, 
September, 2022

რესტავრაციის დროს, 
აგვისტო–სექტემბერი 2022
During restoration, 
August-September, 2022

დღევანდელი მდგომარეობა, 
გამომარილება ივლისი 2023
Current state, Salt efflorescence
July 2023

რესტავრაციამდე (2020) და რესტავრაციის შემდეგ 2022, 2023
Before (2020) and after restoration (2022, 2023)
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2022 წლის სექტემბერი, საკონსერვაციო სამუშაოების დროს, 
ტინირებამდე

რესტავრაციამდე და რესტავრაციის შემდეგ / 2022
Before and after restoration 2022

Before restoration, 2022 After restoration, 2023 

Image 2023



რესტავრაციამდე და 2022 წლის რესტავრაციის შემდეგ
Before and after 2022 restoration

Before restoration, 2020
რესტავრაციამდე

After restoration, 2023
რესტავრაციის შემდომ



წყარო: გელათის ,,ღვთისმშობლის შობის“ სახ. ტაძრის, 
დასავლეთ მკლავის კამარის XVI ს. კედლის 

მოხატულობის საკონსერვაციო - სარესტავრაციო 
სამუშაოთა ანგარიში

Documentation (2021-2022 
interventions)

VS 
Reality (2023)

No mention in graphic 
documentation as paint 
consolidation (blue frame 
area)

Before and after paint consolidation

No mention of the retouching in intervention 
Gradoc

Reconstructed areas documented in 2023 
by our conservation team 



ჩვენი ჯგუფის მიდგომები, მეთოდოლოგია და პრინციპები, 2023 
წლის აპრილსა და მაისში შესრულებული სამუშაოების შეჯამება;
მდგომარეობისა და ორიგინალი ტექნოლოგიის კომპლექსურობა 

Our team’s approach, methodology, principles and works undertaken in 
2023 April and July;

Summery of the wall painting condition phenomena; 
Complexity of the original technology





საკონსერვაციო მიდგომები

მინიმალური ჩარევა

ღირებულების შენარჩუნება

ორიგინალი და დამატებული მასალის ცოდნა

ფიზიკური ისტორიისა და ამჟამინდელი 
მდგომარეობის ცოდნა

საკონსერვაციო მასალების ცოდნა

შექცევადბა, ხელახლა ჩარევადობა, სტაბილურობა, 
თავსებადობა

დოკუმენტაცია 

უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა

Conservation principles followed by our team 

Minimal Intervention



and technology

სამეცნიერო მიდგომა

ეტაპი 1 – დაკვირვებები 

ტექნოლოგიის და მდგომარეობის

ეტაპი 2 – მოკვლევა

ინფორმაციის მოძიება რათა განისაზღვროს 
დამაზიანებელი ფაქტრები და პრობლემის 

აქტიურობა

ეტაპი 3 – ჰიპოთეზების განვითარება 
საკვლევი საკითხების განსაზღვრა

ეტაპი 4 – ანალიტიკური კვლევა 

ეტაპი 5 – მონაცემთა შეკრება და ინტერპრეტირება

ეტაპი 6 – საკონსერვაციო სტრატეგიის განსაზღვრა 
მეთოდოლოგიის შემუშავება

Conservation approach followed by our team 



Documentation (2021-2022 interventions)
VS 

Reality (2023)

Graphic documentation of the wall painting 
condition after 2021-2022 interventions, 
documented in December 2022 
(by previous conservation team)

Graphic documentation of the wall 
painting condition documented in 
April 2023 (by our team)



მდგომარეობა
Condition Phenomena
Primary support

Loss of mortar
Cracks of stone
Decohesion of stone

Plaster layer

Loss (Full and partial)
Cracks (net type and lines)
Delamination (Closed and open 
between plasters and plaster and 
the support)
Decohesion 
Pitting 

Paint layer

Loss (Full and partial)
Cracks 
Cohesion failure
Adhesion failure (flaking, 
blistering)
Drips

Superficial deposition (Dust, 
particular matter, dirt)

Bioactivity (black and pink 
colonies)

Salts (4 types)

 

Main condition phenomena of the wall paintings, 
documented in April 2023 



გელათის ღვთისმშობლის შობის ტაძარი. დასავლეთ, ჩრდილოეთ და სამხრეთ მკლავების ზედა რეგისტრის კედლის მხატვრობის მდგომარეობის დოკუმენტაცია. 2023წ. 38

2. ნალესობის ფენა

2.4 გაფხვიერება

განსაზღვრება:

ნალესობის ერთიანი მასის მარცვლებად ან აგრეგატებად
დაშლის/განცალკევების პროცესი. ნალესობის შემადგენელ
ნაწილაკებს შორის კოჰეზიური კავშირის დაკარგვა, შემკვრელის
დაშლა.

ნალესობის გაფხვიერება, ძირითადად, აგრეგატული სახისაა,
ვიზუალურად მცირე ზომის ნატეხებად არის დაშლილი. ნალესობის
გაფხვიერებასთან ერთად (ამავე ადგილებში), ძირითადად არის
ფერწერული ფენის დანაკარგი ან/და გაფხვიერება.

გელათის საკვლევ ლოკაციებზე არსებული ნალესობის გაფხვიერება,
შესაძლოა, უკავშირდებოდეს (ჩამოთვლილთაგან ერთ–ერთს ან
რამდენიმეს):

• გარემოს ან/და ანთროპოგენული ზემოქმედებით გამოწვეულ
შემაკავშრებელი მასალის ქიმიურ-ფიზიკური მახასიათებლების
შეცვლის/გამოფიტვის პროცესს;

• მარილების აქტივობას.

გავრცელება (დეტალურად იხ. გრაფიკული დოკუმენტაცია):

გავრცელებულია ყველა მკლავის ყველა კედელზე სხვადასხვა
მასშტაბით. დიდი მასშტაბით გავრცელებულია დასავლეთი მკლავის
სცენებზე (საიდუმლო სერობა, ფერხთა ბანა, ჯვარი, ქრისტე კაიფასთან),
ჩრდილოეთ მკლავზე (სულთმოფენობა, მირქმა) და ჩრდილო-დასავლეთ
აფრაზე.

4. მდგომარეობის ვიზუალური ლექსიკონი

ფოტო: ნალესობის გაფხვიერება;
დასავლეთ მკლავის ჩრდილოეთი კედელი;

ფერხთა ბანა;
აპრილი, 2023 წელი.

ფოტო: 
პორტატული მიკროსკოპით 50 x გადიდებაზე.
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გელათის ღვთისმშობლის შობის ტაძარი. დასავლეთ, ჩრდილოეთ და სამხრეთ მკლავების ზედა რეგისტრის კედლის მხატვრობის მდგომარეობის დოკუმენტაცია. 2023წ. 39

დაზიანება ნალესობის გაფხვიერება

ლოკაცია დასავლეთ მკლავის სამხრეთ კედელი

სცენა საიდუმლო სერობა

თარიღი აპრილი, 2023 წელი

ფოტო: მკარო, გვერდითა განათებით

ფოტო: კონტექსტი

ფოტო: დეტალი, პირდაპირი განათებით ფოტო: დეტალი, გვერდითა განათებით
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გელათის ღვთისმშობლის შობის ტაძარი. დასავლეთ, ჩრდილოეთ და სამხრეთ მკლავების ზედა რეგისტრის კედლის მხატვრობის მდგომარეობის დოკუმენტაცია. 2023წ. 40

დაზიანება ნალესობის 
ბადისებრი
ბზარი 
(გამომარილე
ბით)

ლოკაცია დასავლეთ 
მკლავის 
სამხრეთ 
კედელი

სცენა საიდუმლო 
სერობა

თარიღი აპრილი, 
2023 წელი

ფოტო: კონტექსტი

ფოტო: დეტალი ფოტო: მაკრო, პირდაპირი განათებით

ფოტო: მაკრო, გვერდითა განათებით
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კომპლექსურობა 

მდგომარეობა 
(დაზიანების სახეები)

Condition 
(deterioration phenomena)

ქანის გენეზისი, მინერალოგია–
პეტროგრაფია, ფიზიკური თვისებები

Genesis of the rock, mineralogy and 
physical properties

როლი 
მთლიან სტრუქტურაში

Role in the whole structure

Complexity of the original technology and condition



თითოეული ფენის შემადგენლობა / 
თვისებები

ნალესობის 
ფენების რაოდენობა

მდგომარეობა

კომპლექსურობა Complexity of the original technology and condition

Number of plaster layers Composition and characteristics of each Complexity of their condition



მხატვრობის მოსამზადებელი ტექნიკა

კომპლექსურობა და მასშტაბი

Preparatory techniques

Complexity and scale of the original technology and condition

Gradoc: Plaster joints 
and incised lines

Table: Distribution of the various preparatory 
techniques according to the arms 



მხატვრობის მოსამზადებელი ტექნიკა

კომპლექსურობა და მასშტაბი

Preparatory techniques

Complexity and scale of the original technology and condition

Gradoc: Plaster joints in various arms 



მხატვრობის მოსამზადებელი ტექნიკა

კომპლექსურობა და მასშტაბი Complexity and Scale

Preparatory techniques

Plaster joint of the scene’s frame              Plaster patch

Snapped line and finger print



მხატვრობის მოსამზადებელი ტექნიკა

კომპლექსურობა და მასშტაბი

Complexity and Scale

Preparatory techniques

Difference in incised lines on the face and hands in west and 
south arms



პრობლემის კომპლექსურობა
ორიგინალი ტექნოლოგიის მრავალფეროვნება, კვლევის ასპექტები

Complexity of the style and modeling technology of the paintings



პრობლემის კომპლექსურობა
ორიგინალი ტექნოლოგიის მრავალფეროვნება, კვლევის ასპექტები

Complexity of the used pigments and binders and their condition

Current condition of the green



პრობლემის კომპლექსურობა
ორიგინალი ტექნოლოგიის მრავალფეროვნება, კვლევის ასპექტები

Complexity of the used pigments and binders and their condition

Blackening of the paint areas 



პრობლემის კომპლექსურობა
ორიგინალი ტექნოლოგიის მრავალფეროვნება, კვლევის ასპექტები

Complexity of the used pigments and binders and their condition

Deterioration of the Blue pigment
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მიმდინარე და სამომავლო სამუშაოები

Work in progress



Work in progress: 

1. Data analysis of the environmental 
monitoring;

2. Detailed assessment of the previous 
conservation reports (2021-2022);

3. Preparation of the combined report 
about technology and condition of the 
wall paintings (church of the Virgin, main 
space, west, north and south arms, vault 
level). Report contains information 
gathered through visual observation and 
research into previous documentation; 

4. Determination of the research questions 
and conservation needs;

5. Development of the general 
conservation plan for the complex based 
on the information gathered in April and 
July 2023 in collaboration with 
international experts

მიმდინარე სამუშაოები:

1. გარემოს მონიტორინგი – მონაცემთა ანალიზი;
2. 2021–2022 წლებში ჩატარებული 

საკონსერვაციო სამუშაოების ანგარიშების 
დეტალური ანალიზი;

3. გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის მთავარი 
სივრცის დასავლეთ, სამხრეთ და ჩრდილოთ 
მკლავების თაღისა და მიმდებარე კედლების 
ზედა ნაწილების კედლის მხატვრობის 
ორიგინალ ტექნოლოგიასა და 
მდგომარეობაზე გაერთიანებული ანგარიშის 
მომზადება;

4. კვლევის საკითხების და საკონსერვაციო 
საჭიროებების განსაზღვრა;

5. 2023 წლის აპრილსა და ივლისში მოპოვებული 
ინფორმაციის საფუძველზე საერთო 
საკონსერვაციო გეგმის შემუშავება 
საერთაშორისო ექსპერტების 
ხელმძღვანელობითა და კოლაბორაციით

Work in progress: მიმდინარე და სამომავლო სამუშაოები:
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